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Hinweise zur Planung, zum Einbau und zur Wartung der sicker-
fahigen Pflasterbauweise nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung (abZ) Z-84.1-2

Prolog

Mit der Verwendung wasserdurchlassiger Flachenbeldge leisten
Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Denn durch die
Versickerung des Niederschlagswassers bleiben die wichtigen
Funktionen des Bodens als Speicherraum fir Wasser und als
Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen erhalten.

Das Produkt geoSTON protect als neue Okopflaster-Generation zur
Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen besitzt
seit 2006 die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abz) Z-84.1-2
des Deutschen Institut fir Bautechnik (DIBt), Berlin.

abZ werden fiir solche Bauprodukte und Bauarten erteilt, fiir die es
allgemein anerkannte Regeln der Technik, insbesondere DIN-Normen
nicht gibt.

Die abZ ist ein gepriiftes System, mit dem Planer, Unternehmer und
Bauherr bei 6kologischen Projekten auf der sicheren Seite stehen.

Die abZ, Z-84.1-2 gibt Vorgaben zum Einsatzbereich, der Bauart
zur Planung und Bemessung, zur Herstellung und Wartung des
Flachenbelages.

Einsatzbereich
Seite 3 der abZ / Punkt 1 Zulassungsgegenstand und Anwen-
dungsbereich

Der Zulassungsgegenstand besteht als Bauart aus den Produkten
m  haufwerksporiger Betonpflasterstein (geoSTON),
= Fugen- und Bettungsmaterial.

Bei den Anwendungsbereichen werden Verkehrsflachen mit mitt-
lerer bis starker Flachenverschmutzung genannt. Der Flachenbelag
gilt aufgrund des Schadstoffriickhaltes und der Reinigungs- und
Regenerationsfahigkeit als , Anlage zur Behandlung und Versickerung
von Nieder-schlagswasser von Verkehrsflachen”. Somit werden keine
zusatzlichen Entwasserungseinrichtungen erforderlich.

Bauart
Seite 4 der abZ / Punkt 2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte
und die Bauart

Punkt 2 der abz beschreibt die Bauart als Pflasterdecke, beste-
hend aus den Bauprodukten Bettungsmaterial, hauf-werksporiger
Betonpflasterstein und Fugenmaterial.

Detailliert werden die Eigenschaften, Herstellung und Kennzeichnung
der Bauprodukte beschrieben. Dabei spielen entsprechende
Ubereinstimmungsnachweise aller an der Lieferung und Herstellung
der Bauprodukte und der Ausfiihrung der Bauartart eine wichtige
Rolle.
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Planung und Bemessung
Seite 8 der abZ / Punkt 3 Planung und Bemessung

Fir die Planung und Bemessung gelten die gangigen technischen
Regelwerke (siehe Anlage 4 in der abZ). Die Wasserdurchlassigkeit
des Untergrundes soll > 1 x 10-6 m/s sein. Liegt eine geringere Was-
serdurchlassigkeit vor, sind zusétzliche Ableitungsmdglichkeiten vor-
zusehen. Der maBgebliche Grundwasserstand muss mindestens 1 m
unter OK Fléchenbelag liegen. Der Einbau in Wasserschutzgebieten
darf nur in Abstimmung mit der zustandigen Wasserbehdrde erfolgen.
Als abwassertechnische Bemessung ist eine Versickerungsrate von
270 I/(s x ha) fiir den Flachenbelag anzusetzen.

Einbau- und Verlegehinweise
Seite 9 der abZ / Punkt 4 Bestimmungen fiir die Herstellung
des Flachenbelages

Fir den Ausbau gelten die allgemein gliltigen Regelwerke fiir eine
Pflasterbauweise.

Voraussetzung ist, dass der Baugrund fiir die sickerfahige Bauweise
geeignet ist. Der Nachweis erfolgt iiber ein Bodengutachten oder der
Messung der Versickerungsrate vor Ort.

Fir die Herstellung der Frostschutz- und Tragschichten werden Ge-
steinskdrnungen in der abZ angegeben, deren Feinanteil < 0,063 mm
auf < 3 M % begrenzt sind. Auf Entmischung ist beim Einbringen zu
achten, bzw. sind entsprechend nachzubessern.

Die Verdichtung erfolgt mit leichten bis mittelschweren Plattenriitt-
lern lagenweise, um Kornzertriimmerungen zu vermeiden.

Der Flachenbelag, bestehend aus den Pflastersteinen, dem Bettungs-
und Fugenmaterial ist Zulassungsgegenstand der abZ und ist ent-
sprechend herzustellen.

Bei der Anlieferung der Pflastersteine ist die Ware auf Beschadi-
gungen zu kontrollieren und vor Ort auf ebenem und festem Grund
abzustellen.

Die Dicke der Bettung betragt im verdichteten Zustand 3 - 5 cm.

geoSTON protect ist ein Pflastersystem aus haufwerksporigem Beton
und bedarf bei der Verarbeitung einer besonderen Beachtung.

Beim Verlegen der Pflastersteine unter Einhaltung des angegebenen
RastermaBes ist darauf zu achten, dass es zu keinen Beschadi-
gungen der Oberflache und Kanten kommt. Zum Ausgleich von un-
erwlinschten Farbkonzentrationen werden Steine gleichzeitig aus
mehreren Paketen entnommen, um so ein harmonisches Gesamtbild
zu erzielen.

Zum Ausrichten der Pflasterdecke sind geeignete Werkzeuge anzu-
wenden, die Kantenbeschadigungen vermeiden.
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Bei einer Maschinenverlegung sind geeignete Versetzzangen mit
Gummiaufséatzen zu verwenden.

Grundsatzlich ist darauf zu achten, Verschmutzungen auf der Pfla-
steroberflache, wie Oberboden, Bauschutt, Sdgestaub, etc. zu vermei-
den.

Geféhrdete Bereiche sollten vorsorglich mit einer Folie abgedeckt
werden.

Die Pflasterfléche ist zur Lagensicherung und zum Schutz der Steine
kontinuierlich mit dem Verlegen der Steine mit dem vorgegebenen
Fugenmaterial zu verfugen.

Vor dem Verdichten ist die Flache von Verschmutzungen und Fugen-
material zu reinigen.

Das Abriitteln der Pflasterflache erfolgt mit leichten bis mittel-
schweren Plattenriittlern unter Verwendung einer Kunststoffschiirze

zur Vermeidung von Schaden an der Steinoberflache.

Eine Unterhaltung der Fugen zur Gewahrleistung einer immer gut ge-
fullten Fuge ist mindestens in den ersten 12 Monaten sicherzustellen.
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Wartung
Seite 11 der abZ / Punkt 5 - Bestimmungen fiir die Wartung

Der sickerfahige Flachenbelag nach abz bedarf zur Gewahrleistung
der dauernden Funktionstiichtigkeit einer Wartung, die in einer ent-
sprechenden Anleitung festgelegt werden muss.

Verunreinigungen, z. B. StraBenkehricht, etc. sind regelmaBig zu ent-
fernen. Des weiteren ist auf eine ausreichende Fugenfiillung im er-
sten Betriebsjahr zu achten. Eine Priifung der Versickerungsrate in Ab-
standen von mind. 10 Jahren ist bestimmungsgemaB sicherzustellen.

Wird die spezifische Versickerungsrate von 270 l/(s x ha) unterschrit-
ten, ist der Flachenbelag wie in der abZ vorgegeben, zu reinigen.

Entsorgung
Seite 11 der abZ / Punkt 6 - Bestimmungen fiir den Ausbau des
Flachenbelages

Beim Ausbau des Flachenbelages ist dieser auf Inhaltstoffe zu unter-
suchen und nach den gesetzlichen Regelungen zu entsorgen.
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